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ZKUSEBNI PROTOKOL

&. j. 412402685
Objednavatel: IKON — Ivan Konviény
IC: 43566111
Adresa: 756 21 Ratibof 192
Vzorek: Bilé polystyrenové kulicky EPS 100

Datum prijeti vzorku: 12.7.2011
Vypracoval: Marie Strapinova

Misto a datum vydani:  Zlin 5. 8. 2011

Doc. Ing. Viadimir Klepal, CSc.
vedouci zkuSebni laboratofe

[ méni: Vysledky dené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorki némi zkousenych
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Popis a identifikace vzorku
Pro potfeby zkousek byl dodan a zaevidovan zku$ebni vzorek oznaceny zadavatelem jako:

¢. vz. 412402685/01  bilé polystyrenové kulicky EPS 100
vypln kojeneckych polstarkl, sedacich vak, rehabilitaénich pomucek apod.

Zpusob odbéru vzorku
Vybér vzorkl uréenych ke zkouskam provedl objednatel Laborator neruci za chyby vzniklé jeho ne-
spravnym odbérem.

Zadani
Stanoveni vybranych ukazatell zdravotni nezavadnosti.

Pouzité metody zkousSeni

1. Stanoveni celkové migrace dle CSN EN 1186-3

2. Stanoveni styrenu ve vodném vyluhu metodou GC-MS, head-space
3. Zapachovy test — smyslové hodnoceni

Pouzité zkusebni zafizeni

1. Analytické vahy METTLER AE 240, susarna Premed KCW 100

2. Plynovy chromatograf s hmotnostni detekci Shimadzu GCMS 5050A
3. Tfi posuzovatelé

Podminky kondicionovani
Doba kondicionovani 24 hod, teplota (20 + 2) °C, relativni vihkost (65 + 4) %

Podminky zkousek

1. Podminky migrace: 1 dm? vzorku do 100 ml destilované vody, 24 hodin pri teploté (37 % 1) °C;
teplota suseni (105 + 2) °C do konstantni hmotnosti.

2. Priprava vodného vyluhu dle CSN EN 71-10, &l. 6, vyluh: (10 + 1) cm? vzorku ve 100 ml destilo-
vané vody pri teploté (20 + 2) °C, doba vyluhovani: (60 + 5) minut

Misto provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny ve zkusebnich laboratofich Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. Zlin.

Vysledky zkousek
Vysledky méfeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce na strané 3:

Upozornéni: Vysledky dené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami Senych
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bilé polystyrenové kulicky EPS 100
(€. vz. 412402685/01)

Méfena velicina Jednotka Pozadavek ® | Vysledek méfeni ? Udfﬂ,g,:ﬁi{?}“é
Celkova migrace mg/dm? © <10 1,6 0,5
Styren (migrace) mgn ¥ <7509 < 0,001 -

Pach - typicky pro material | typicky pro material -

rozsirena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normaini rozdéleni odpovida pravd&podobnosti po-

kryti asi 95%

“ symbolem < je oznacovan detekéni limit metody

?' mg/l = mnozstvi latky v miligramech na 1 litr simula&niho roztoku

¥ pozadavek je uveden ve Vyhlasce Ministerstva zdravotnictvi & 84/2001 Sb. v platném znéni o hygienickych poza-
davcich na hracky a vyrobky pro déti ve véku do 3 let

) pozadavek je uveden v CSN EN 71-9 Bezpe&nost hracek — Cast 9: Organické slougeniny — Pozadavky, Tabulka 2D

— Monomery (migrace)

2)

Zkousel

1. Jitka Gajduskova dne 20. 7. 2011

2. Ing. Iveta Reznickova dne 5. 8. 2011

3. Marie Svizelova, Marie Strapinova, Irena Latalova dne 12. 7. 2011

Odborna stanoviska a interpretace
Na zakladé provedenych zkousek a naméfenych hodnot konstatujeme, Ze predlozeny vyrobek

bilé polystyrenové kulicky EPS 100

z hlediska vybranych testovanych ukazatel( zdravotni nezavadnosti (celkova migrace, obsah styrenu,

pach) vyhovuiji pozadavkim stanovenym v nasledujicich dokumentech:

* Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 84/2001 Sb. v platném znéni o hygienickych pozadavcich na
hracky a vyrobky pro déti ve véku do 3 let

= CSN EN 71-9 Bezpeénost hracek — Cast 9: Organické slouceniny — Pozadavky, Tabulka 2D —
Monomery (migrace)

Odborna stanoviska a interpretace provedia C
Ing. Irena Latalova >/7

Ing. Irena Latalova .
vedouci zkuSebny
textilnich materiali a vyrobka

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki némi zkousenych

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !



